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1846 Des fabricants de soie fondent à 

Zurich l’Institut de séchage de la 

soie.

1890 Elargissement de l‘offre de 

prestations et nouveau 

laboratoire de chimie

1970 Changement de nom de la 

société, en TESTEX AG

1993 Adhésion à la 

communauté OEKO-

TEX®

2013 Fusion TESTEX et OETI

2023 41 sites, en 

croissance

À propos de TESTEX

Croissance mondiale durable  

2UV-Konferenz 202425.04.2024

2008 Association internationale 

de test pour la protection 

UV appliquée



- Le groupe TESTEX englobe TESTEX (Institut suisse

du textile) et OETI (Institut pour l‘écologie, la 

technologie et l‘innovation).

- Le groupe TESTEX est une entreprise établie en 

Suisse regroupant quelque 400 collaboratrices et 

collaborateurs. 

- Le groupe TESTEX est présent dans le monde sur

40 sites.

- Le groupe TESTEX est membre fondateur de

OEKO-TEX® et de  I‘Association internationale 

de test pour la protection UV appliquée.

- Près de 7000 clients dans le monde entier font

confiance au groupe TESTEX. 

À propos de TESTEX

Le siège de TESTEX,  Gotthardstrasse, Zurich 1932 3



La fonction avant la mode



Voici la réponse donnée par IA  

En 2050, à quoi ressem-
bleront des vêtements avec 
protection UV ?



STANDARD UV 801
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Index 

UV

Type de peau 

d’un enfant

Type de peau  

1

Type de peau  

2

Type de 

peau  3

3-4 FPS 20 FPS 20 15 FPS 10

5-6 FPS 20-40 FPS 20-40 FPS 20-40 FPS 20

7-8 FPS 60-80 FPS 60-80 FPS 40-60 FPS 40

9+ FPS 80 FPS 80 FPS 60-80 FPS 60

Index UV

Indique le facteur de protection solaire (FPS) selon le type de peau
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Différents types de peau

Renseigne sur la durée d'autoprotection 
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Caractéristiques

Type de peau 1 Type de peau 2 Type de peau 3 Type de peau 4

Peau Très claire Claire Mate, hâlée Mate, olive

Cheveux Roux ou blond Blond, brun Brun clair, brun Brun foncé, noir 

Yeux
Bleus, bruns 

(rares) 
Bleus, bruns , gris Gris, bruns Bruns, foncés

Coup de soleil Très douloureux
Souvent fort et 

douloureux
Rare, moyen Presque jamais

Autoprotection 

de la peau 
5-10 minutes 10-20 minutes 20-30 minutes 40 minutes

Protection par 

un textile avec 

FPS 20

100-200 minutes 200-400 minutes 400-600 minutes 900 minutes



Protection UV des textiles 

Facteur de protection solaire (FPS)  
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Autoprotection selon le type de peau 

Prolongation possible de la protection grâce au textile 

Autoprotection [min] x FPS = durée de protection avec textile / crème [min] 

Type de 

peau

Autoprotection

[min]

Protection par un textile avec 

FPS 20 [min]

I 5 - 10 100 - 200

II 10 - 20 200 - 400

III 20 - 30 400 - 600

IV ~ 40 ~ 800

V 60 - 90 toute la journée

VI 90 + toute la journée
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FPS

AS/NZS 4399:1996

Mesure à l'état neuf, sec et non détendu

Ensoleillement à Melbourne, Australie

EN 13758-1

Mesure à l'état neuf, sec et non détendu

Ensoleillement à Albuquerque, USA

UV STANDARD 801

Mesure en conditions d'utilisation réalistes

Ensoleillement à Melbourne, Australie

Normes de test
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Etat neuf

Usure normale :
₋ détendu

₋ détendu et mouillé

Usure

mécanique :

abrasion

₋ détendu

₋ détendu et mouillé

Soin du textile :

lavage

₋ détendu

₋ détendu et mouillé

Conditions pratiques  

Vêtements / textiles

Le FPS le plus bas peut être certifié ! 
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Etat neuf

Usure normale :
₋ détendu

₋ détendu et mouillé

Usure due aux

intempéries (en 

conditions de 

test) 

₋ détendu

₋ détendu et mouillé

Conditions pratiques 

Textiles d’ombrage 

Le FPS le plus bas peut être certifié
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Processus

Certification selon STANDARD UV 801
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https://www.testex.com/uploads/files/downloads/uv-standard/uv-standard-801_process-infographic_EN.pdf
https://www.testex.com/uploads/files/downloads/uv-standard/uv-standard-801_process-infographic_EN.pdf


Protection UV

Protection UV FPS (selon STANDARD UV 801)

Crème solaire (FPS) 1 - 30

Vêtements en coton, couleur claire (p.ex. 

blanc) 
2 - 10

Vêtements en coton épais, couleurs

sombres et mi-sombres
~ 20

Vêtements avec protection UV 40 - 80

À l‘ombre d‘un arbre ~ 5 - 15

À l‘ombre d‘un parasol 15 - 80

Plusieurs textiles et autres matériaux
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SHORT QUIZ
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- Habits de plage

spéciaux pour nourrissons et enfants 

- Habits de sport et outdoor

(tennis, voile, golf, trekking, vélo, etc.)

- Habits de travail pour les personnes 

travaillant en extérieur (jardinier, 

travailleur du bâtiment, etc.)

- Couvre-chef (casquette, chapeau, etc.)

- Textile d’ombrage 

(parasols, marquises, voiles d’ombrage, 

etc.)

Marchés et groupes cibles

Pour textiles UV 
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STANDARD UV 801
Certificat & label

2023: 

L‘Association de test pour la 

protection UV appliquée a déjà

délivré environ 240 certificats à 

env. 60 entreprises !
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Le site web est très apprécié

comme source d‘information. Il offre

une plus-value aux consommateurs, 

par exemple avec une liste des 

fabricants certifiés. 

Site web

www.uvstandard801.com

Factsheet

2025.04.2024

Terms & 

Conditions

Conférence UV 2024

https://www.testex.com/uploads/files/downloads/uv-standard/uv-standard-801_factsheet_DE.pdf
https://www.testex.com/uploads/files/downloads/uv-standard/uv-standard-801_factsheet_DE.pdf
https://www.testex.com/uploads/files/downloads/uv-standard/uv-standard-801_factsheet_DE.pdf
https://www.testex.com/uploads/files/downloads/uv-standard/un-standard-8011-allgemeine-und-spezielle-bedingungen_DE.pdf


Questions ?

Merci beaucoup de 

votre attention !

Marc Sidler

Group CMO

TESTEX AG, Schweiz

+41 44 206 42 42

marc.sidler@testex.com

www.testex.com
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